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TRADYCYJNE PODtOGI DREWNIANE ...olejo-woski do drewna

INSTRUKCJA GWARANCYINA MONTAZU, UZYTKOWANIA I PIELEGNACJI POWLOK OSMO NA
POWIERZCHNIACH OBCIAZONYCH (podiogi)

Informacje ogdlne

Powierzchnie obcigzone pokryte systemem Osmo charakteryzujg sie duza odpornosécia na zabrudzenia biezace (
zabrudzenia od obuwia, zaplamienia itp. ). Powtoki Osmo to zaawansowana technologicznie mieszanina naturalnych
olejow ( Iniany, stonecznikowy, ostowy, sojowy ) oraz twardych naturalnych woskdw pochodzenia roslinnego ( carnauba,
candelila ). Pigmenty wykorzystane w produktach koloryzujacych Osmo majg zastosowanie w przemysle spozywczym co
oznacza, ze sg W petni naturalne i ekologiczne. Nasze produkty sg doskonale zabezpieczone, ale nie zwalnia to nas z
obowigzku pielegnacji. Najwiekszym zagrozeniem dla powtok olejo - woskowych jest piasek pod obcigzeniem ludzkiego
ciata, poniewaz zewnetrzna powitoka jest bardzo twarda i przez to podlega zarysowaniom. Dlatego tez pielegnacja
powierzchni ma kluczowe znaczenie w uzytkowaniu powtok Osmo. Pielegnujac uzupetniamy powitoki twardych woskéw (
carnauba, candelila ), ktére przy powierzchniach podlegajg wycieraniu. Podtogi pokryte tym systemem sg bardzo trwate,
a system pielegnacji jest kompletny i tatwy w aplikacji.

MONTAZ

Nasz produkt jest gotowy do montazu i specjalnie zabezpieczony poprzez opakowania foliowo -kartonowe przed
niekorzystnym wpltywem otoczenia. Wilgotnosé: 91+2%. Tym nie mniej nalezy ochrania¢ go przed wptywem wilgoci,
ekstremalnych temperatur i bezposredniego nastonecznienia. Deska powinna sie zaaklimatyzowaé w
pomieszczeniu do warunkéw temperaturowych - w zaleznosci od pory roku od 1 do 7 dni (UWAGA: PACZKI zZ
DESKA NIE MOGA BYC OTWARTE) . Przed przystapieniem do montazu nalezy dokitadnie sprawdzi¢ dostarczony
materiat i wszelkie uszkodzenia lub nieprawidtowosci zgtosi¢ sprzedajacemu. Utozenie podtogi z materiatu obcigzonego
wadami spowoduje nie uznanie roszczen gwarancyjnych. Warunkiem uznania roszczenia reklamacyjnego jest
montaz wylacznie przez wyspecjalizowana firme parkieciarska (konieczne sa protokoty z prac monterskich).
Do montazu mozna przystapi¢, gdy temperatura w pomieszczeniu oscyluje w granicach 18 - 22 stopni Celsjusza i
wilgotnosci 40 - 55%. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ podtoze na ktéorym bedzie montowana podtoga. Podtoze powinno byc¢
mocne, réwne, gtadkie, wolne od rys i spekan powinno posiada¢ odpowiednig wilgotnos¢ umozliwiajaca uktadanie drewna
(max CM do 2% dla podtozy cementowych). Wytrzymato$¢ na odrywanie minimum 1 MPa; na Sciskanie minimum 25
MPa. Dopuszcza sie do klejenia wytacznie kleje , ktére sq zalecane przez producentéw do klejenia podtdg drewnianych
lakierowanych fabrycznie. Przy uktadaniu nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne przy scianach, drzwiach oraz taczeniach
z plytkami badZz terakota. Do uktadania podtogi nalezy uzy¢ odpowiedniej chemii podtogowej. Zaleca sie uzyskanie
informacji u dostawcy systemu chemii podtogowej czy nie istniejg przeciwwskazania do zastosowania tych produktow.
Przed uzytkowaniem producent zaleca wykonanie we wlasnym zakresie (na koszt klienta) pierwszej
konserwacji.

UWAGA:
POD ZADNYM POZOREM NIE PRZETRZYMYWAC (AKLIMATYZOWAC) DESKI W STANIE ROZPAKOWANYM,
GROZI TO ZMIANA SZEROKOSCI, WILGOTNOSCI, GEOMETRII ITP. ORAZ UTRATA GWARANCJI.

UZYTKOWANIE

Podtogi drewniane sg produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniajacym swoje wiasciwosci wraz ze zmieniajacymi sie
warunkami panujacymi w otoczeniu. Najlepsze warunki zaréowno dla podtdg drewnianych jak i dla cztowieka panujg przy
temperaturze w pomieszczeniu 18-22 stopni Celsjusza oraz wilgotnosci 40 - 55 %. Wyzsza wilgotnos¢ prowadzi do
pecznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiatu, nizsza za$ wigze sie z zsychaniem i powstawaniem mniejszych lub
wiekszych szczelin. Prace drewna mozna ograniczy¢ poprzez utrzymywanie zalecanych warunkéw (np. stosujac
nawilzacze zima, klimatyzatory z funkcjg osuszania w wilgotnych porach roku) lecz nie ma mozliwosci, aby je zupetnie
wykluczy¢. Naturalna praca drewna i dopasowanie sie materialu do warunkéw otoczenia nie moze by¢
powodem reklamacji.

Zalecenia pielegnacji biezacej i okresowej:

1. Po naniesieniu powtok Osmo ( w tym rowniez pierwszej pielegnacji wg. klasyfikacji wykonczenia przy uzyciu
Srodka do Pielegnacji i Czyszczenia Wosku 3029 lub 3087 ) przez czas 10 dni nie przykrywaj podtogi dywanem
lub folig polietylenowa ( w razie koniecznosci przykryj tektura falistg ).

2. Zapewnij mozliwos$¢ cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu ( produkt utwardza sie poprzez oksydacje z tlenem
).

3. Nie myj powierzchni Osmo na mokro przed uptywem 10 dni od naniesienia powtok ( nawet czysta woda ).

4. Pierwsza pielegnacje ( Srodek do Renowacji i Czyszczenia Wosku 8016) mozesz wykonaé nie wczesniej niz 10
dni od naniesienia powtok Osmo ( w tym réwniez pierwszej pielegnacji wg. klasyfikacji wykonczenia przy
uzyciu Srodka do Pielegnacji i Czyszczenia Wosku 3029 lub 3087 ).

5. Chodzi¢ po powierzchni mozesz juz nastepnego dnia od naniesienia powtok, ale pamietaj aby nie uzytkowac
ich intensywnie ( np. przesuwanie mebli lub chodzenie w twardym obuwiu ).
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Zabezpiecz meble systemem podktadek filcowych.

Pod fotele z kétkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.

Zastosuj system zbierania brudu ( wycieraczki np. przed wejsciem i po wejsciu do obiektu, domu). Prawidtowo
zaprojektowany system wycieraczek powinien zawiera¢ 3 strefy czyszczenia: zgrubng, posrednig i osuszajaca.
W uzytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosi¢ minimum 2,5 metra biezacego ciggu
Czyszczacego.

Usuwaj zawsze na biezaco piasek, kurz, plamy po napojach, ttuszczach, detergentach, klejach,
rozpuszczalnikach, itp. z powierzchni Osmo ( odkurzacz, $ciereczka, mop ).

Oddziel gumowe elementy wyposazenia domu lub przedmioty od powtok Osmo (powtoki mogg reagowac z
guma).

Do codziennego mycia uzywaj srodka o nazwie Wisch Fix 8016 (wg. zalecen karty aplikacji). Podtoge zawsze
nalezy my¢ wilgotnym a nie ociekajagcym mopem (natychmiast wytrzyj nadmiar wilgoci suchg szmatka). Nie
nalezy uzywac urzadzen parowych.

Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwaj Srodkiem do Pielegnacji i Czyszczenia Wosku Spray 3031 lub
Srodkiem do Renowacji i Czyszczenia i Wosku 8016 (wg. karty aplikacji).

Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powierzchni powlok twardego wosku, ktére
nalezy likwidowa¢ poprzez nanoszenie Srodka do Pielegnacji i Czyszczenia Wosku 3029 lub 3087 wag.
klasyfikacji wykonczenia oraz wg. karty aplikacji. W uzytku domowym czynno$¢ ta nalezy wykonac¢ kilka (1 -
2) razy w roku (w przypadku widocznych uszkodzen -lub powstania tzw. Sciezek komunikacyjnych). W uzytku
publicznym nalezy stosowaé ten produkt 1 raz w tygodniu (pielegnacja ta moze by¢ wykonana przez
uzytkownika lub firme parkieciarska).

W czasie prac remontowych zabezpiecz podtoge przed zniszczeniem (np. tekturg falistgq). Do posadzki
drewnianej nie nalezy uzywac zadnych tasm klejacych, malarskich itp.

Gtebokie uszkodzenia powtok Osmo nalezy zeszlifowaé delikatnie papierem o granulacji 120, nastepnie odpyli¢
i nanies¢ ( np. szmatka ) adekwatny do zastosowanego wosk olejny ( np. 3032 lub inny ) we wiasciwej ilosci
powiok.

Zmatowione i podniszczone podtogi pokryte powtokami Osmo nalezy odswiezy¢ Woskiem regeneracyjnym
Osmo: 3079 Farblos matt do podtég matowych lub 3081 Bezbarwny Jedwabisty potysk do podtdg z potyskiem
( wg. karty aplikacji).

STOSOWANIE DO PIELEGNACJI INNYCH SRODKOW OD W/W MOZE DOPROWADZIC DO
ZNISZCZENIA POWLOKI

Kazdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji gwarancyjnej w momencie
sprzedazy produktu PARKIET HAINOWKA, gdzie zastosowana zostata powiloka Osmo. Powyzszy
dokument powinien by¢ podpisany w dwoch kopiach ( jedna z podpisanych kopii powinien posiadac
dystrybutor PARKIET HAJNéWKA). Dokumenty te sa podstawa rozpatrywania wszelkich reklamacji
produktu w zastosowaniu na powierzchniach obciazonych (np. podfogi, uzytek publiczny).

UWAGA: Podtogi produkowane sg wyfacznie z naturalnego surowca, w zwigzku z czym poszczegdlne deski mogg réznic
sie miedzy sobg uktadem stoi, odcieniem, wystepowaniem sekéw, itp.. Ponadto w wyniku naturalnego procesu
dojrzewania koloréow wiekszo$¢ dekoréw wraz z uplywajacym czasem zmienia barwe na bardziej stomkowa a dekory
poddawane procesowi modyfikacji termicznej lub chemicznej z czasem jasniejg. W zwigzku z powyzszym nowe partie

materiatu

wyprodukowane w naszym zakfadzie mogg rézni¢ sie od ekspozytorow w Punktach sprzedazy, jak tez zdjec

zamieszczonych w materiatach marketingowych Firmy.

Faktura sprzedazy nr: .........coiciviiiiininnnnsen

Dystrybutor PARKIET HAINOWKA Klient
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