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TRADYCYJNE PODtEOGI DREWNIANE

INSTRUKCJA GWARANCYJINA IyIONTAiU, UZYTKOWANIA I PIELEGNACJI POWLOK Ciranova
NA POWIERZCHNIACH OBCIAZONYCH (podtogi pokryte woskiem olejnym)

Informacje ogéine

Woski olejne Ciranova nadajg kazdemu rodzajowi drewnianych podtdg naturalny i szczegoélny wyglad.
Podioga olejowana z biegiem czasu staje sie coraz bardziej odporna na zuzycie gdyz wszelkie zabiegi
pielegnacyjne, dzieki sktadnikom zawartym w Srodkach pielegnacyjnych, zwiekszajq odpornos¢ na
zabrudzenia i wydtuzajg jej zywotnos¢. Dzieki regularnej pielegnacji produktami Ciranova, drewno zachowa
swoje naturalne wtasciwosci przez wiele lat, a z biegiem czasu stanie sie naturalnie piekne.

MONTAZ

Nasz produkt jest gotowy do montazu i specjalnie zabezpieczony poprzez opakowania foliowo -kartonowe
przed niekorzystnym wptywem otoczenia. Wilgotnos¢: 9+2%. Tym nie mniej nalezy ochrania¢ go przed
wptywem wilgoci, ekstremalnych temperatur i bezposredniego nastonecznienia. Deska powinna sie
zaaklimatyzowaé w pomieszczeniu do warunkéw temperaturowych -

w zaleznosci od pory roku od 1 do 7 dni (UWAGA: PACZKI Z DESKA NIE MOGA BYC OTWARTE).
Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie sprawdzi¢ dostarczony materiat i wszelkie uszkodzenia
lub nieprawidtowosci zgtosi¢ sprzedajacemu. Utozenie podiogi z materiatu obcigzonego wadami spowoduje
nie uznanie roszczen gwarancyjnych. Warunkiem uznania roszczenia reklamacyjnego jest montaz
wylacznie przez wyspecjalizowana firme parkieciarska (konieczne sa protokoly z prac
monterskich). Do montazu mozna przystgpi¢, gdy temperatura w pomieszczeniu oscyluje w granicach 18 -
22 stopni Celsjusza i wilgotnosci 40 - 55%. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ podtoze na ktéorym bedzie
montowana podtoga. Podtoze powinno by¢ mocne, rowne, gtadkie, wolne od rys i spekan powinno posiadad
odpowiednig wilgotno$¢ umozliwiajacg uktadanie drewna (max CM do 2% dla podtozy cementowych).
Wytrzymato$¢ na odrywanie minimum 1 MPa; na $ciskanie minimum 25 MPa. Dopuszcza sie do klejenia
wytacznie kleje , ktére sg zalecane przez producentdéw do klejenia podiég drewnianych lakierowanych
fabrycznie. Przy ukfadaniu nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne przy $cianach, drzwiach oraz taczeniach z
ptytkami badz terakota. Do uktadania podtogi nalezy uzy¢ odpowiedniej chemii podtogowej. Zaleca sie
uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podtogowej czy nie istniejq przeciwskazania do
zastosowania tych produktéow. Przed uzytkowaniem producent zaleca wykonanie pierwszej
konserwacji.

UWAGA:

POD ZADNYM POZOREM NIE PRZETRZYMYWAC (AKLIMATYZOWAé) DESKI W STANIE
ROZPAKOWANYM, GROZI TO ZMIANA SZEROKOSCI, WILGOTNOSCI, GEOMETRII ITP. ORAZ
UTRATA GWARANCIJI.

UZYTKOWANIE

Podtogi drewniane sg produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniajgcym swoje wiasciwosci wraz ze
zmieniajagcymi sie warunkami panujacymi w otoczeniu. Najlepsze warunki zaréwno dla podtdg drewnianych
jak i dla cztowieka panujg przy temperaturze w pomieszczeniu 18-22 stopni Celsjusza oraz wilgotnosci 40 -
55 %. Wyzsza wilgotnos$¢ prowadzi do pecznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiatu, nizsza zas$ wigze
sie z zsychaniem i powstawaniem mniejszych lub wiekszych szczelin. Prace drewna mozna ograniczy¢
poprzez utrzymywanie zalecanych warunkdéw (np. stosujac nawilzacze zimg, klimatyzatory z funkcjg
osuszania w wilgotnych porach roku) lecz nie ma mozliwosci, aby je zupetnie wykluczy¢. Naturalna praca
drewna i dopasowanie sie materialu do warunkow otoczenia nie moze by¢ powodem reklamaciji.

Zalecenia pielegnacji biezacej i okresowej:

zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejsciem i po wejsciu do obiektu, domu).
Prawidtowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawiera¢ 3 strefy czyszczenia: zgrubng,
posrednig i osuszajacg. W uzytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosi¢ minimum 2,5 metra
biezacego cigqgu czyszczacego. Usuwaj z powierzchni zawsze na biezaco piasek, kurz, plamy po napojach,
ttuszczach, detergentach, klejach, rozpuszczalnikach, itp. (odkurzacz, $ciereczka, mop). Oddziel gumowe
elementy wyposazenia domu lub przedmioty od powtok Ciranova (powtoki moga reagowac z guma).
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1. Po naniesieniu powtok Ciranova (w tym réwniez pierwszej pielegnacji wg. klasyfikacji wykonczenia
przy uzyciu Oleju pielegnhacyjnego Ciranova Maintenance Qil) przez czas 10 dni nie przykrywaj
podtogi dywanem lub folig polietylenowg (w razie koniecznosci przykryj tektura falistg).

2. Zapewnij mozliwos$¢ cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu (produkt utwardza sie poprzez
oksydacje z tlenem).

3. Nie myj powierzchni Ciranova na mokro przed uptywem 10 dni od naniesienia powtok (nawet
czystg wodaq).

4. Ochrona podtdg zabezpieczonych olejem: pod krzesta, stoty, itp. nalezy przyklei¢ filcowe podktadki.
Nigdy nie stawia¢ roslin bezposrednio na podtodze ale zawsze w doniczce nie przepuszczajacej
wody.

5. Czyszczenie podtogi na sucho: codzienne zanieczyszczenia najlepiej usunaé¢ za pomoca odkurzacza
lub szmatki do czyszczenia na sucho. Pozostawione ziarenka piasku mogg powodowaé zarysowania
na powierzchni.

6. Czyszczenie podtogi na mokro: zalecane jest Mydto olejowe Ciranova Flooring Soap. Mydio nie
tylko zmywa ale rowniez wytwarza na podtodze odnawialng warstewke ochronng, ktéra dodatkowo
chroni podtoge przed zabrudzeniami. Zaleca sie pracowa¢ z dwoma wiadrami - jedno z czystq
wodg do ptukania szmaty/mopa i drugie z roztworem mydta (proporcje ok. 4-5 nakretek preparatu
na 10 | letniej wody w zaleznosci od zabrudzenia). Podtoge nalezy przecieraé¢ wzdtuz desek.
Wazne: nie przeciera¢ podlogi czysta woda (traci sie wowczas powloke ochronnga) ani
tez nie uzywaé¢ szmat lub zmywakow o twardej strukturze. Nie uzywaé urzadzen
parowych.

7. Konserwacja podtogi: podioge silnie zabrudzong nalezy gruntownie przemy¢ Intensywnym
$rodkiem myjacym Ciranova Intensive Cleaner (wymiesza¢ w proporcjach ok: 1 do 10 cieptej wody
- w zaleznosci od stopnia zabrudzenia). Po zastosowaniu produktu nalezy dodatkowo przemy¢
podtoge czysta woda. Po wyschnieciu podiogi (ok. 8 godz.) nalezy bezwzglednie nanies¢ Olej
pielegnacyjny Ciranova Maintenance Oil zgodnie z klasyfikacja wykonczenia i pozostawi¢ na 48h do
utwardzenia.

8. W czasie prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ podtoge przed zniszczeniem (np. tekturg falistg).
Do posadzki drewnianej nie nalezy uzywac zadnych tasm klejacych, malarskich itp.

9. STOSOWANIE DO PIELEGNACJII INNYCH SRODKOW OD W/W MOZE DOPROWADZIC DO
ZNISZCZENIA POWLOKI.

Kazdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji gwarancyjnej
w momencie sprzedazy produktu PARKIET HAJNOWKA, gdzie zastosowana zostala powloka
olejowa CIRANOVA. Powyzszy dokument powinien by¢ podpisany w dwoéch kopiach (jedna z
podpisanych kopii powinien posiadaé dystrybutor PARKIET HAJINOWKA). Dokumenty te sa
podstawa rozpatrywania wszelkich reklamacji produktu w zastosowaniu na powierzchniach
obcigzonych (np. podftogi, uzytek publiczny).

UWAGA: Podtogi produkowane sg wytacznie z naturalnego surowca, w zwigzku z czym poszczegdlne deski
moga rézni¢ sie miedzy sobg uktadem stoi, odcieniem, wystepowaniem sekow, itp.

Ponadto w wyniku naturalnego procesu dojrzewania koloréw wiekszos¢ dekordw wraz z uptywajacym
czasem zmienia barwe na bardziej stomkowa a dekory poddawane procesowi modyfikacji termicznej lub
chemicznej z czasem jasniejg. W zwigzku z powyzszym nowe partie materiatu wyprodukowane w naszym
zaktadzie mogg rézni¢ sie od ekspozytorow w Punktach sprzedazy, jak tez zdje¢ zamieszczonych w
materiatach marketingowych Firmy.

Faktura sprzedazy Nnr: ......c.ciciiiiiimimimisnsrarssnnnsisessa e

Dystrybutor PARKIET HAJINOWKA Klient
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